FONDA IMPER
K222

MORTIER D'IMPERMEABILISATION

BADIGEON HYDROFUGE

W Imperméabilisation des fondations
W Intérieur ou extérieur

W Application sur magonnerie

I Remblaiement rapide

Fondation ext. Sous-sol et cave

INFORMATIONS PRODUIT

Consommation
o Sur parpaings bruts : 1,5 a 2 kg/m? par passe
o Sur béton banché : 1 a 2 kg/m? par passe

Conservation

Sac de 25 kg - Palette de 48 sacs
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N Se conserve 1an dans son emballage d'origine fermé, sans
:f, contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement
N ventilé.
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CARACTERISTIQUES
ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise

Composition : ciment, charges minérales, hydrofuge de masse,
adjuvants spécifiques

Densité du produit frais: 1,8

Granulométrie: 0,5 mm

PERFORMANCES MESUREES A +20°C*

Adhérence sur parpaings >1MPa

* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire , elles peuvent étre issues
de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données a titre indicatif.




FONDA IMPER

K222

DOMAINE MPLOI Préparation du produit
o Gacher a 'aide d'un malaxeur électrique a vitesse lente.

Destination » Taux de gachage:
 Protection extérieure de fondations enterrées -5,5L d'eau parsacde 25 kg

ou semi-enterrées. » Pour une application a la brosse, ajouter un peu d'eau
o Imperméabilisation intérieure et extérieure des parties au mélange.

enterrées de batiments : sous-sols, caves, garages. .
Application

Supports admis - -
« Béton. DELAIS DE MISE EN CEUVRE A +20°C

« Parpaings enduits ou non (les joints de parpaings doivent étre Début de prise 2h

réalisés avec soin).

Délai entre passes 3h
Usages exclus - -
o RE g“ tion d'étanchéité horizontal Délai avant remblaiement
ea S,a 0 . etancherte OA Ou,a & o (ce délai augmente si la température 3jours

« En prévention de la fissuration “a venir” du support. diminue : attendre 7 jours a +5°C)
¢ Impermeéabilisation de cuve destinée a contenir des produits

chimiques.

* Appliquer a la brosse ou a la lisseuse, sur le support humidifié.
» Réaliser 2 couches croisées, espacées de 3 h:

Sur parpaings bruts :
MISE EN CEUVRE - 22,5 kg/m? pour la 1 passe selon la rugosité du support.

Document de référence - 1,5 kg/m? pour la seconde passe.
DTU 20.1 “Ouvrages en magonnerie de petits éléments” Sur béton banché: _

. L - 1,5 a2 kg/m? pour la 1¢ passe selon la rugosité du support.
Conditions d'application -1a15kg/m? pour la seconde passe.

Température d'application: +5°C a +30°C.

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les o Nettoyer les outils a I'eau tant que le produit est frais.
heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et I'environnement, et pour
une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les
conseils de prudence qui sont étiquetés sur I'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la
Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

e Le support doit étre propre, sain, dur et cohésif. Il doit &tre
débarrassé de toute partie pouvant nuire a I'adhérence
(exemples : huile de décoffrage, produit de cure..).

« Humidifier avant application.

« Arrondir les gorges avec le mortier fibré REPASTRUCTURE R3
(voir fiche technique).

o Sur béton banché et radier : ragréer préalablement les nids
de gravier et les trous avec le mortier fibré REPAMUR R2 ou
REPASTRUCTURE R3.

« Sur magonnerie : reboucher les parpaings détériorés. Les
rejointoyer si nécessaire avec le mortier fibré REPASTRUCTURE R3.

 Pour les fondations au niveau de la nappe phréatique en
permanence, exécuter un cuvelage avec KRISTEAU CUVELAGE
(voir fiche technique).

¢ En cas d'arrivée d'eau courante, réaliser un drainage.
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Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas,
étre considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d’application et des matériaux

employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de 'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du u7

développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.





